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Секция 1. Исследования ИМАШ УрО РАН в области ресурса и диагностики материалов и конструкций
Секция 2. Неразрушающий контроль и диагностика
Секция 3. Механика и моделирование 
Секция 4. Структура и свойства материалов
РАСПИСАНИЕ КОНФЕРЕНЦИИ
	25.04.2011

Понедельник
	9.00 – 20.00 Регистрация участников

ИМАШ Фойе 4-го этажа

15.00 - 17.00 Заседание Ученого совета ИМАШ УрО РАН, посвященное 25-летию создания института 
Конференц-зал ИМАШ УрО РАН

	26.04.2011

Вторник


	9.00 – 9.30 Регистрация участников  

Фойе Большого зала ИФМ

	
	9.30 – 10.00 Открытие конференции

10.00 -12.00 Пленарные доклады 

Большой зал ИФМ

	
	Перерыв 12.00 – 12.20

	
	Секция 1

12.20 – 14.00
Большой зал ИФМ
	Секция 2

12.20 – 14.00
Конференц-зал ИФМ 
	Секция 3
12.20 – 14.00
Конференц-зал ИМАШ

	
	Перерыв 14.00 – 15.00

	
	Секция 2
15.00 – 16.20 

Большой зал ИФМ
	Секция 3

15.00 – 16.20 

Конференц-зал ИФМ
	Секция 4

15.00 – 16.20 

Конференц-зал ИМАШ

	
	Перерыв 16.20 – 16.40

	
	Секция 2

15.00 – 16.20 

Большой зал ИФМ
	Секция 3

15.00 – 16.20

Конференц-зал ИФМ
	Секция 4

15.00 – 16.20

Конференц-зал ИМАШ

	27.04.2011
Среда
	9.00-11.00 Пленарные доклады 

Большой зал ИФМ

	
	Перерыв 11.00 – 11.20

	
	Секция 2

11.20 – 14.00

Большой зал ИФМ
	Секция 3

11.20 – 14.00

Конференц-зал ИФМ
	Секция 4

11.20 – 14.00

Конференц-зал ИМАШ

	
	Перерыв 14.00 - 15.00

	
	15.00 – 17.30 Пленарные доклады 

Большой зал ИФМ

	
	18.30 – Товарищеский ужин

	28.04.2011
Четверг

	Секция 2

9.00 – 11.00

Большой зал ИФМ
	Секция 3

9.00 – 11.00

Конференц-зал ИФМ
	Секция 4

9.00 – 11.00

Конференц-зал ИМАШ

	
	Перерыв 11.00 – 11.20


	
	Секция 2

11.20 – 12.30

Краткая презентация стендовых докладов

Большой зал ИФМ
	Секция 3

11.20 – 12.30

Краткая презентация стендовых докладов

Конференц-зал ИФМ
	Секция 4

11.20 – 12.30

Краткая презентация стендовых докладов

Конференц-зал ИМАШ

	
	Экспозиция стендовых докладов

12.30 - 13.30

ИФМ, 3-й этаж, Южное крыло

	
	Закрытие конференции

13.30 - 14.00

Большой зал ИФМ


ПРОГРАММА
	ПЛЕНАРНЫЕ ДОКЛАДЫ
Сопредседатели Э.С. Горкунов, В.П. Матвеенко


	Вторник, 26 апреля


	
	10.00-10.30
	Матвеенко В.П., Шардаков И.Н. МОДЕЛИРОВАНИЕ ТЕРМОМЕХАНИЧЕСКОГО ПОВЕДЕНИЯ ПОЛИМЕРОВ С УЧЕТОМ ПРОЦЕССОВ ПОЛИМЕРИЗАЦИИ И КРИСТАЛЛИЗАЦИИ. (Пермь)

	
	10.30-11.00
	Фомин В.М. ХОЛОДНОЕ ГАЗОДИНАМИЧЕСКОЕ НАПЫЛЕНИЕ. ДОСТИЖЕНИЯ, ВОЗМОЖНОСТИ И ПЕРСПЕКТИВЫ (Новосибирск).

	
	11.00-11.30
	Суржиков С.Т. АЭРОТЕРМОДИНАМИКА ЛЕТАТЕЛЬНЫХ АППАРАТОВ ПРИ БОЛЬШИХ СКОРОСТЯХ И ТЕПЛОВАЯ НАГРУЗКА НА ЭЛЕМЕНТЫ КОНСТРУКЦИИ (Москва)

	
	11.30-12.00
	Москвичев В.В. ПРЯМЫЕ И ОБРАТНЫЕ ЗАДАЧИ МЕХАНИКИ РАЗРУШЕНИЯ ПРИ ПРОЕКТИРОВАНИИ И ЭКСПЛУАТАЦИИ ТЕХНИЧЕСКИХ СИСТЕМ ( Красноярск)

	Среда, 27 апреля


	
	9.00-9.30
	Греков М.А., Морозов Н.Ф.  ЗАДАЧА КИРША В НАНОМЕХАНИКЕ (Санкт-Петербург).

	
	9.30-10.00
	Панин В.Е., Горкунов Э.С., Панин С.В. ДИАГНОСТИКА СОСТОЯНИЯ ВНЕШНИХ И ВНУТРЕННИХ СЛОЁВ ПОРИСТЫХ МАТЕРИАЛОВ (Томск, Екатеринбург).

	
	10.00-10.30
	Ушаков В.Н. О НЕКОТОРЫХ ЗАДАЧАХ УПРАВЛЕНИЯ ДИНАМИЧЕСКИМИ СИСТЕМАМИ (Екатеринбург).

	
	10.30-11.00
	Псахье С.Г. МНОГОУРОВНЕВЫЙ ПОДХОД ПРИ МОДЕЛИРОВАНИИ ДЕФОРМАЦИИ И РАЗРУШЕНИЯ (Томск)

	

	
	15.00-15.30
	Горкунов Э.С. Задворкин С.М. МАГНИТНЫЕ МЕТОДЫ ОЦЕНКИ СТРУКТУРНОГО И НАПРЯЖЕННОГО СОСТОЯНИЯ В ЭЛЕМЕНТАХ СТАЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ (Екатеринбург)

	
	15.30-16.00
	Мяготин А.В., Беляев А.К. ИДЕНТИФИКАЦИЯ ГЕОМЕТРИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ МЕХАНИЧЕСКИХ ПЕН (Санкт-Петербург). 

	
	16.00-16.30
	Липанов А.М., Дементьев В.Б. ЭВОЛЮЦИЯ СТРУКТУРЫ И МЕХАНИЧЕСКИХ СВОЙСТВ КОНСТРУКЦИОННЫХ СТАЛЕЙ ПРИ ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНОЙ ТЕРМОМЕХАНИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКЕ (Ижевск).


	Среда, 27 апреля 



	ПРЕЗЕНТАЦИОННЫЙ ДОКЛАД

	
	16.40-17.00
	Зобнина О.Н. СОВРЕМЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ МЕХАНИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЙ ОТ НАНО- ДО МАКРО-. (Филиал ООО «Мелитэк», Екатеринбург) 


	Секция 1. ИССЛЕДОВАНИЯ ИМАШ УрО РАН В ОБЛАСТИ РЕСУРСА И ДИАГНОСТИКИ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ

Председатель секции Э.С. Горкунов
СЕКЦИОННЫЕ ДОКЛАДЫ

	Вторник, 26 апреля



	
	12.20-12.40
	Стружанов В.В. ЖИВУЧЕСТЬ И УСТОЙЧИВОСТЬ ГРАДИЕНТНЫХ МЕХАНИЧЕСКИХ СИСТЕМ (Екатеринбург)

	
	12.40-13.00
	Коновалов А.В. РЕОЛОГИЯ МЕТАЛЛОВ ПРИ ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНОЙ ПЛАСТИЧЕСКОЙ ДЕФОРМАЦИИ (Екатеринбург)

	
	13.00-13.20
	Смирнов С.В. ИНДЕНТИРОВАНИЕ КАК МЕТОД ОПРЕДЕЛЕНИЯ ДЕФОРМАЦИОННЫХ СВОЙСТВ МАТЕРИАЛОВ НА РАЗНЫХ МАСШТАБНЫХ УРОВНЯХ (Екатеринбург)



	
	13.20-13.40
	Гладковский С.В. СТРУКТУРА И СВОЙСТВА СЛОИСТЫХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОМПОЗИТОВ ПОСЛЕ ВЫСОКОЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО И ИНТЕНСИВНОГО ДЕФОРМАЦИОННОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ (Екатеринбург)

	
	13.40-14.00
	Макаров А.В. ПОВЫШЕНИЕ ПРОЧНОСТНЫХ И ТРИБОЛОГИЧЕСКИХ СВОЙСТВ СТАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ НАНОСТРУКТУРИРУЮЩЕЙ ФРИКЦИОННОЙ ОБРАБОТКОЙ (Екатеринбург)


	Секция 2. неразрушающий контроль И ДИАГНОСТИКА 

Сопредседатели секции С.В. Смирнов, С.М. Задворкин
СЕКЦИОННЫЕ ДОКЛАДЫ

	Вторник, 26 апреля


	
	12.20-12.40
	Владимиров А.П. КОГЕРЕНТНО-ОПТИЧЕСКАЯ СПЕКТРОСКОПИЯ МИКРОСКОПИЧЕСКИХ ПЕРЕМЕЩЕНИЙ (Екатеринбург) 

	
	12.40-13.00
	Кулеев В.Г., Царькова Т.П., Ничипурук А.П., Воронин В.И. ФИЗИЧЕСКАЯ ПРИРОДА БОЛЬШИХ СКАЧКОВ ВЕЛИЧИН МАГНИТНЫХ ПАРАМЕТРОВ СТАЛЕЙ В РЕЗУЛЬТАТЕ ПЛАСТИЧЕСКОГО РАСТЯЖЕНИЯ (Екатеринбург)

	
	13.00-13.20
	Колобылин Ю.М. ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ КОНТРОЛЬ ИЗНОСОСТОЙКОСТИ УГЛЕРОДИСТЫХ, НИЗКОЛЕГИРОВАННЫХ И ЦЕМЕНТИРОВАННЫХ СТАЛЕЙ (Екатеринбург)

	
	13.20-13.40
	Лепендин А.А. Анализ времен прихода сигналов акустической эмиссии при разрушении неоднородных металлических материалов (Барнаул)

	
	13.40-14.00
	Кочетков А.С., Бехер С.А. ОЦЕНКА ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ МЕТОДА КОНТРОЛЯ КОЛЕСНЫХ ПАР ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ТЕНЗОМЕТРИИ (Новосибирск)

	Перерыв 14.00 – 15.00


	
	15.00-15.20
	Чулкина А.А., Ульянов А.И., Загайнов А.В. О ПРИЧИНАХ ФОРМИРОВАНИЯ МАКСИМУМОВ НА ЗАВИСИМОСТЯХ НС(ТОТП) УГЛЕРОДИСТЫХ СТАЛЕЙ (Ижевск)

	
	15.20-15.40
	Смолин А.Ю., Дмитриев А.И., Колубаев Е.А., Псахье С.Г. ЧАСТОТНО-ВРЕМЕННОЙ АНАЛИЗ АКУСТИЧЕСКИХ КОЛЕБАНИЙ, ГЕНЕРИРУЕМЫХ ПРИ ТРЕНИИ: МОДЕЛИРОВАНИЕ И ЭКСПЕРИМЕНТ (Томск)

	
	15.40-16.00
	Петракова И.В., Кузнецов П.В., Рахматулина Т.В. ИЗМЕРЕНИЕ ШУМА БАРКГАУЗЕНА В СУБМИКРОКРИСТАЛЛИЧЕСКОМ НИКЕЛЕ, ПОДВЕРГНУТОМ НИЗКОТЕМПЕРАТУРНОМУ ОТЖИГУ (Томск)

	
	16.00-16.20
	Лопатин М.В., Мухачёв Ю.С., Вергина Л.А., Коняхин В.В., Золотенин Г.Г. ИССЛЕДОВАНИЕ ВОЗМОЖНОСТИ КОНТРОЛЯ УДАРНОЙ ВЯЗКОСТИ НИЗКОЛЕГИРОВАННЫХ СТАЛЕЙ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫМИ МЕТОДАМИ (Иркутск)

	Перерыв 16.20 – 16.40



	
	16.40-17.00
	Финогенов Л.В., Гущина А.А., Завьялов П.С., Лемешко Ю.А., Юношев В. П. РАЗВИТИЕ СИСТЕМ КОНТРОЛЯ ГЕОМЕТРИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ ЭЛЕМЕНТОВ ТЕПЛОВЫДЕЛЯЮЩИХ СБОРОК (Новосибирск)

	
	17.00-17.20
	Толмачев В.В., Федорова И.Н. О разработке раздела «Требования к надежности» документа «Обоснование безопасности» на основе анализа рисков применения аппарата теплообменного (Екатеринбург)

	
	17.20-17.40
	Попов В.А., Корзунин Г.С. Опыт использования протяженных гибких анодов в системе электрохимической защиты от коррозии МАГИСТРАЛЬНЫХ газопроводов (Екатеринбург)

	
	17.40-18.00
	Новиков В.Ф., Рышков В.А., Муратов К.Р., Бахарев М.С. ВЛИЯНИЕ МАГНИТНОГО ПОЛЯ НА СКОРОСТЬ КОРРОЗИИ СТАЛИ (Тюмень)

	Среда, 27 апреля 



	
	11.20-11.40
	Горкунов Э.С., Саврай Р.А., Макаров А.В., Задворкин С.М., Кузеванов В.Ф., Малыгина И.Ю. ДИАГНОСТИКА УСТАЛОСТНОЙ ДЕГРАДАЦИИ ВЫСОКОУГЛЕРОДИСТОЙ ПЕРЛИТНОЙ СТАЛИ МАГНИТНЫМ МЕТОДОМ (Екатеринбург)


	
	11.40-12.00
	Мерсон Д.Л., Виноградов А.Ю. Применение методики кластерного анализа сигналов акустической эмиссии для оценки состояния материалов, конструкций и механизмов. (Тольятти)

	
	12.00-12.20
	Панин С.В., Бурков М.В., Бяков А.В., Любутин П.С., Полтаранин М.А. Многомасштабный метод анализа деформации металлических сплавов и углерод-углеродных композиционных материалов по данным тензометрии, картирования деформации на поверхности и акусто-эмиссии (Томск)

	
	12.20-12.40
	Серьезнов А.Н., Степанова Л.Н., Канифадин К.В. РАЗРАБОТКА МЕТОДИКИ КЛАСТЕРИЗАЦИИ ПРИ АКУСТИКО-ЭМИССИОННОЙ ДИАГНОСТИКЕ СВАРНЫХ СОЕДИНЕНИЙ В ПРОЦЕССЕ СВАРКИ И ОСТЫВАНИЯ СВАРНОГО ШВА (Новосибирск)

	
	12.40-13.00
	Ф.Ф. Базилевский, Г.С. Корзунин, А.Ф. Матвиенко Регистрация стресс-коррозии в трубах  разного диаметра при дефектоскопии 
магистральных газопроводов. (Екатеринбург)

	
	13.00-13.20
	Иванова Й., Миховски М., Парталин Т., Велев Г., Андреев А. МULTITEST МС 010 – НОВЫЙ ПРИБОР ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ ФЕРРОМАГНИТНЫХ МАТЕРИАЛОВ НА ОСНОВЕ ШУМОВ БАРГХАУЗЕНА (София, Болгария)

	
	13.20-13.40
	Степанова Л.Н., Тенитилов Е.С. АКУСТИКО-ЭМИССИОННАЯ ДИАГНОСТИКА СВОБОДНЫХ КОЛЕЦ ПОДШИПНИКОВ БУКСОВОГО УЗЛА (Новосибирск)

	
	13.40-14.00
	Мутас В.В., Нетребский М.А., Рабкина М.Д. МЕТОДЫ ОЦЕНКИ НАПРЯЖЕННО-ДЕФОРМИРОВАННОГО СОСТОЯНИЯ ТРУБОПРОВОДОВ И СОСУДОВ ДАВЛЕНИЯ С ЛОКАЛЬНЫМИ ПОВЕРХНОСТНЫМИ ДЕФЕКТАМИ (Киев, Украина)

	Четверг, 28 апреля


	
	09.00-09.15
	Машков Д.Ю., Петракова И.В., Табанюхова М.В., Худяков Д.С. ВЛИЯНИЕ ЭКСЦЕНТРИСИТЕТА НА РАСПРЕДЕЛЕНИЕ НАПРЯЖЕНИЙ В ДВУХСЛОЙНОЙ СИСТЕМЕ ТИПА «ПОКРЫТИЕ – ПОДЛОЖКА» (Новосибирск)

	
	09.15-09.30
	Бабкин С.Э, Ильясов Р.С. ОЦЕНКА КОЭФФИЦИЕНТА ПУАССОНА ФЕРРОМАГНИТНЫХ МАТЕРИАЛОВ ЭМА СПОСОБОМ. (Ижевск)

	
	09.30-09.50
	Соболев А.С. МОДЕЛЬ ПОСТРОЕНИЯ ОБРАЗЦОВ-ИМИТАТОРОВ С ПРИМЕНЕНИЕМ НЕТРИВИАЛЬНЫХ КРИТЕРИЕВ ПОДОБИЯ (Екатеринбург)

	
	09.50-10.10
	Воронцов А.Н., Слесарев Д.А., Волоховский В.Ю. ОЦЕНКА НЕСУЩЕЙ СПОСОБНОСТИ И ПРОГНОЗИРОВАНИЕ РЕСУРСА СТАЛЬНЫХ КАНАТОВ НА СТАДИИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ МАГНИТНОЙ ДЕФЕКТОСКОПИИ (Москва)

	
	10.10-10.30
	Новиков В.Ф., Рогалева Е.В., Муратов К.Р., Рышков В.А., Прилуцкий В.В. ОПРЕДЕЛЕНИЕ НАМАГНИЧЕННОСТИ ДЛИННОМЕРНОЙ КОНСТРУКЦИИ (Тюмень)

	
	10.30-10.45
	Сыч Т.В., Герасимов С.И. МОДЕЛИРОВАНИЕ СИГНАЛОВ АКУСТИЧЕСКОЙ ЭМИССИИ с использованием программного пакета COSMOS/M (Новосибирск)

	
	10.45-11.00
	Мушников А.Н., Горкунов Э.С., Задворкин С.М., Якушенко Е.И. влияние упругого нагружения сжатием или растяжением с кручением и внутренним давлением на магнитные характеристики сталей 11ХН3Д и 15ХН4Д (Екатеринбург)


	СТЕНДОВЫЕ ДОКЛАДЫ

	Четверг, 28 апреля, 

11.20 – 12.30 - Краткая презентация 

12.30 - 13.30 - Экспозиция 



	1
	Лепендин А.А., Егоров А.В., Поляков В.В. Изучение некоторых параметров акустической эмиссии при разрушении структурно-неоднородных металлических материалов (Барнаул)

	2
	Сидоров М.М., Голиков Н.И. Повышение ресурса сварных соединений стыков труб с помощью ультразвуковой ударной обработки (Якутск)

	3
	Хатьков Д.Н., Хатьков Н.Д. Синтез эталона в диагностическом лазерном панорамном акустическом комплексе (Томск)

	4
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	Секция 3. МЕХАНИКА И МОДЕЛИРОВАНИЕ 

Сопредседатели секции В.В. Стружанов, А.В. Коновалов
СЕКЦИОННЫЕ ДОКЛАДЫ
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	13.40-14.00
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	Перерыв 16.20 - 16.40



	
	16.40-17.00
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	Наседкин А.В. КОНЕЧНО-ЭЛЕМЕНТНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ АКТИВНЫХ КОМПОЗИТНЫХ МАТЕРИАЛОВ И СИСТЕМ С ПЬЕЗОЭЛЕКТРИЧЕСКИМИ СЕНСОРАМИ И АКТЮАТОРАМИ (Ростов-на-Дону)

Данильченко А.С., Наседкин А.В. ОСОБЕННОСТИ КОНЕЧНО-ЭЛЕМЕНТНОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ КОНТАКТНЫХ ЗАДАЧ НАНОИНДЕНТИРОВАНИЯ ДЛЯ НЕОДНОРОДНЫХ МАТЕРИАЛОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА ANSYS (Ростов-на-Дону)

	
	11.50-12.20
	Дмитриев А.И., Никонов А.Ю., Кузнецов В.П., Макаров А.В. РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ ПРОЦЕССА НАНОВЫГЛАЖИВАНИЯ КРИСТАЛЛИЧЕСКИХ ТЕЛ. ЧИСЛЕННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ И ЭКСПЕРИМЕНТ (Томск)
Смолин И.Ю., Дмитриев А.И., Кузнецов В.П. ЧИСЛЕННОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ИЗМЕНЕНИЯ НАПРЯЖЕННО-ДЕФОРМИРОВАННОГО СОСТОЯНИЯ ПОВЕРХНОСТИ СТАЛЕЙ ПРИ ОБРАБОТКЕ ВЫГЛАЖИВАНИЕМ (Томск)

	
	12.20-12.40
	Залазинский А.Г. МОДЕЛИРОВАНИЕ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ ОБРАБОТКИ ДАВЛЕНИЕМ  МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОМПОЗИТОВ ВОЛОКНИСТОГО  СТРОЕНИЯ (Екатеринбург)

	
	12.40-13.00
	Плехов О.А., Банников М.А. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ОСОБЕННОСТЕЙ ГЕНЕРАЦИИ ТЕПЛА В ВЕРШИНЕ УСТАЛОСТНОЙ ТРЕЩИНЫ (Пермь)

	
	13.00-13.20
	Поляков А.П. МЕТОДОЛОГИЯ ИДЕНТИФИКАЦИИ ФИЗИЧЕСКИХ УРАВНЕНИЙ И РЕШЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ЗАДАЧ ФОРМОВАНИЯ НЕКОМПАКТНЫХ МАТЕРИАЛОВ (Екатеринбург)

	Четверг, 28 апреля
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	Емельянов И.Г., Миронов В.И., Кузнецов А.В. МОДЕЛЬ ОПИРАНИЯ ЦИСТЕРНЫ НА ЛЕЖНЕВЫЕ ОПОРЫ (Екатеринбург)
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	Федоров А.Ю. КОНЕЧНО-ЭЛЕМЕНТНЫЙ АНАЛИЗ НАПРЯЖЕННО-ДЕФОРМИРОВАННОГО СОСТОЯНИЯ В ОБРАЗЦАХ ДЛЯ ИСПЫТАНИЙ НА ПРОЧНОСТЬ КЛЕЕВЫХ СОЕДИНЕНИЙ (Пермь)

	
	9.40-10.00
	Коноваленко Ив.С., Крыжевич Д.С., Зольников К.П., Псахье С.Г. МОДЕЛИРОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ГРАНИЦ РАЗДЕЛА И ТЕМПЕРАТУРЫ НА РАЗВИТИЕ ЛОКАЛЬНЫХ СТРУКТУРНО-ФАЗОВЫХ ПЕРЕСТРОЕК В ТИТАНЕ НА АТОМНОМ УРОВНЕ ПРИ МЕХАНИЧЕСКОМ НАГРУЖЕНИИ (Томск)

	
	10.00-10.20
	Бахарева Е.А., Стружанов В.В. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЗАВИСИМОСТИ ИЗГИБАЮЩЕГО МОМЕНТА ОТ КРИВИЗНЫ ПРИ ЧИСТОМ ИЗГИБЕ БАЛКИ ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ ИЗ МАТЕРИАЛА С ПАДАЮЩЕЙ ДИАГРАММОЙ (СХЕМА ПРОСТОЙ ИТЕРАЦИИ) (Екатеринбург)

	
	10.20-10.40
	Коноваленко Иг.С., Дмитриев А.И., Смолин А.Ю., Псахье С.Г. МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ПРОЧНОСТНЫХ СВОЙСТВ ХРУПКИХ ПОКРЫТИЙ С ДЕФЕКТАМИ. ЧИСЛЕННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ В РАМКАХ МЕТОДА ПОДВИЖНЫХ КЛЕТОЧНЫХ АВТОМАТОВ (Томск)

	
	10.40-11.00
	Агапитова О.Ю., Бывальцев С.В., Горбунова Ю.Д., Залазинский А.Г. ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС ДЛЯ МОДЕЛИРОВАНИЯ ГИДРОМЕХАНИЧЕСКОГО ВЫДАВЛИВАНИЯ (Екатеринбург)


	СТЕНДОВЫЕ ДОКЛАДЫ

	Четверг, 28 апреля, 
11.20 – 12.30 - Краткая презентация 

12.30 - 13.30 - Экспозиция 



	1
	Огородникова О.М. ЛИТЕЙНЫЕ ОСТАТОЧНЫЕ НАПРЯЖЕНИЯ В СТАЛЯХ (Екатеринбург)

	2
	Реков А.М. МОДИФИКАЦИЯ МЕТОДА ДЕЛИТЕЛЬНЫХ СЕТОК ДЛЯ ОЦЕНКИ ДЕФОРМИРОВАННЫХ СОСТОЯНИЙ МАТЕРИАЛА ПРИ ПЛАСТИЧЕСКИХ ДЕФОРМАЦИЯХ (Первоуральск)

	3
	Мишин В.М., Филиппов Г.А. ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ЗАМЕДЛЕННОГО РАЗРУШЕНИЯ СТАЛЬНЫХ ДЕТАЛЕЙ (Железноводск)

	4
	Иванов А.М., Лукин Е.С. ОПРЕДЕЛЕНИЕ МОМЕНТА ПОТЕРИ УСТОЙЧИВОСТИ ПЛАСТИЧЕСКИХ ДЕФОРМАЦИЙ ПО ТЕРМОПЛАСТИЧЕСКОМУ ЭФФЕКТУ (Якутск)

	5
	Иванов А.Р., Большаков А.М. РАСЧЕТ ОСТАТОЧНОГО РЕСУРСА ПРИ ИЗМЕНЕНИИ ПОТЕРИ ПЛАСТИЧНОСТИ (Якутск)

	6
	Горшков А.В. О РЕШЕНИИ ТРЕХМЕРНОЙ ЗАДАЧИ ПОТЕНЦИАЛА МОДИФИЦИРОВАННЫМ МЕТОДОМ ГРАНИЧНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ (Екатеринбург)

	7
	Дергунов Н.П. Основы современной теории надежности (Екатеринбург)

	8
	Радченко В.П., Голудин Е.П. СТОХАСТИЧЕСКИЙ ВАРИАНТ НЕИЗОТЕРМИЧЕСКОЙ ПОЛЗУЧЕСТИ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ТИПА (Самара)

	9
	Попов Н.Н., Чернова О.О. РЕШЕНИЕ ПЛОСКОЙ КРАЕВОЙ СТОХАСТИЧЕСКОЙ ЗАДАЧИ ПОЛЗУЧЕСТИ НА ОСНОВЕ ВТОРОГО ПРИБЛИЖЕНИЯ МЕТОДА МАЛОГО ПАРАМЕТРА (Самара)

	10
	Сидоренко Ю.Н., Советова Ю.В. МНОГОУРОВНЕВЫЙ ПОДХОД К ОПИСАНИЮ НАКОПЛЕНИЯ ПОВРЕЖДЕНИЙ В КОМПОЗИЦИОННОМ МАТЕРИАЛЕ (Томск)

	11
	Соловей В.Д. ПЛАСТИЧЕСКИЕ И ВЯЗКИЕ СВОЙСТВА ЖЕЛЕЗОКРЕМНИСТОГО СПЛАВА Fe+3%Si (Екатеринбург)

	12
	Голиков Н.И., Петров П.П., Платонов А.А., Гуляев В.П., Матаннанов А.К., Аммосов И.Н. МОДЕЛИРОВАНИЕ ОБРАЗЦОВ ТРУБНОЙ СТАЛИ 09Г2С В СИСТЕМЕ АРМ WINMACHINE (Якутск)

	13
	Чаусов Н.Г, Волянская Е.М. ЗАКОНОМЕРНОСТИ ДЕФОРМИРОВАНИЯ ЛИСТОВЫХ АЛЮМИНИЕВЫХ СПЛАВОВ ПРИ ДИНАМИЧЕСКИХ НЕРАВНОВЕСНЫХ ПРОЦЕССАХ (Киев)

	14
	Чаусов Н.Г., Березин В.Б. ОПТИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС ДЛЯ БЕСКОНТАКТНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ ПОЛЯ ДЕФОРМАЦИЙ НА ПОВЕРХНОСТИ РЕАЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ (Киев)

	15
	Потапов А.И., Гладковский С.В., Коковихин Е.А., Мазунин В.П. ПЛАСТОМЕТРИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ЛИСТОВЫХ МАТЕРИАЛОВ ОСАДКОЙ МНОГОСЛОЙНЫХ СОСТАВНЫХ ОБРАЗЦОВ (Екатеринбург)

	16
	Вичужанин Д.И., Макаров А.В., Смирнов С.В., Поздеева Н.А., Малыгина И.Ю. НАПРЯЖЕННО-ДЕФОРМИРОВАННОЕ СОСТОЯНИЕ И ПОВРЕЖДЕННОСТЬ ПРИ ФРИКЦИОННОЙ УПРОЧНЯЮЩЕЙ ОБРАБОТКЕ ПЛОСКОЙ СТАЛЬНОЙ ПОВЕРХНОСТИ СКОЛЬЗЯЩИМ ЦИЛИНДРИЧЕСКИМ ИНДЕНТОРОМ (Екатеринбург)

	17
	Колмогоров Г.Л., Снигирева М.В., Трофимов В.Н. ВОПРОСЫ ПРОЧНОСТИ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ НИЗКОТЕМПЕРАТУРНЫХ СВЕРХПРОВОДНИКОВ (Пермь)

	18
	Бывальцев С.В. МОДЕЛИРОВАНИЕ ПОВРЕЖДЕННОСТИ МЕТАЛЛА ПРИ ГИДРОМЕХАНИЧЕСКОМ ВЫДАВЛИВАНИИ (Екатеринбург)

	19
	Бывальцев С.В., Залазинский А.Г., Агапитова О.Ю. ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССА ПРЯМОГО ГИДРОМЕХАНИЧЕСКОГО ВЫДАВЛИВАНИЯ (Екатеринбург)

	20
	Агапитова О.Ю., Залазинский А.Г. ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ ПРЯМОГО И ОБРАТНОГО ГИДРОМЕХАНИЧЕСКОГО ВЫДАВЛИВАНИЯ (Екатеринбург)

	21
	Агапитова О.Ю., Залазинский А.Г., Бывальцев С.В. МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ ПРЯМОГО И ОБРАТНОГО ГИДРОМЕХАНИЧЕСКОГО ВЫДАВЛИВАНИЯ ЗАГОТОВОК (Екатеринбург)

	22
	Просвиряков Е.Ю. ЧИСЛЕННОЕ РЕШЕНИЕ ИНТЕГРАЛЬНОГО УРАВНЕНИЯ, ОПИСЫВАЮЩЕЕ РАСТЯЖЕНИЕ-СЖАТИЕ РАСТУЩЕГО СТЕРЖНЯ КРУГОВОГО ПОПЕРЕЧНОГО СЕЧЕНИЯ (Казань)

	23
	Попов Н.Н., Яшин М.А. РЕШЕНИЕ НЕЛИНЕЙНОЙ СТОХАСТИЧЕСКОЙ КРАЕВОЙ ЗАДАЧИ УСТАНОВИВШЕЙСЯ ПОЛЗУЧЕСТИ ПРИ ПЛОСКОМ НАПРЯЖЕННОМ СОСТОЯНИИ (Самара)

	24
	Баранникова С.А., Зуев Л.Б., Надежкин М.В. ВЛИЯНИЕ ВОДОРОДА НА ПАРАМЕТРЫ ЛОКАЛИЗАЦИИ ПЛАСТИЧЕСКОЙ ДЕФОРМАЦИИ В МОНОКРИСТАЛЛАХ АУСТЕНИТНЫХ СТАЛЕЙ (Томск)

	25
	Баранникова С.А., Надежкин М.В. О НЕОДНОРОДНОСТИ ДЕФОРМАЦИИ ПРИ СЖАТИИ  ГОРНЫХ ПОРОД (Томск)

	26
	Зайкин Е.И., Котова Н.В, Кондратьев В.Г. ИССЛЕДОВАНИЕ СОПРОТИВЛЕНИЯ ДЕФОРМАЦИИ СТАЛЕЙ ПУТЕМ ВЫСОКОСКОРОСТНЫХ И ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНЫХ ИСПЫТАНИЙ (Новокузнецк)

	27
	Смирнов А.С., Коновалов А.В., Мазунин В.П., Коковихин Е.А., Муйземнек О.Ю. МЕТОДИЧЕСКОЕ И ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИССЛЕДОВАНИЙ РЕОЛОГИИ СПЛАВОВ ПРИ ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНЫХ ДЕФОРМАЦИЯХ (Екатеринбург)

	28
	Кибиткин В.В., Солодушкин А.И., Плешанов В.С. РАСЧЕТ ХАРАКТЕРИСТИК ДЕФОРМАЦИИ МАТЕРИАЛА МЕТОДОМ КОРРЕЛЯЦИИ ЦИФРОВЫХ ИЗОБРАЖЕНИЙ (Томск)

	29
	Федотов В.П., Спевак Л.Ф., Нефедова О.А. О ВЫБОРЕ ВИДА АППРОКСИМАЦИИ В МЕТОДЕ ГРАНИЧНЫХ ЭЛЕЕНТОВ (Екатеринбург)

	30
	Смирнов С.В., Голубкова И.А. НАПРЯЖЕННО – ДЕФОРМИРОВАННОе СОСТОЯНИе ТРЕХСЛОЙНОЙ ПОЛОСЫ ПРИ ПРОКАТКЕ (Екатеринбург)

	31
	Толмачев А.В., Коновалов А.В., Партин А.С. ПАРАЛЛЕЛЬНОЕ ДВУХЭТАПНОЕ РЕШЕНИЕ СИСТЕМ ЛИНЕЙНЫХ УРАВНЕНИЙ  В УПРУГОПЛАСТИЧЕСКОЙ ЗАДАЧЕ (Екатеринбург)

	32
	Привалова В.В., Стружанов В.В. МОДЕЛЬ ДЕГРАДАЦИИ УПРУГО-ХРУПКОГО МАТЕРИАЛА ПРИ ОДНООСНОМ ЦИКЛИЧЕСКОМ РАСТЯЖЕНИИ (Екатеринбург)

	33
	Стружанов В.В. К РАСЧЁТУ ПРЕДЕЛЬНЫХ НАГРУЗОК, ПРИВОДЯЩИХ К РАЗРУШЕНИЮ ГРАДИЕНТНЫХ МЕХАНИЧЕСКИХ СИСТЕМ (Екатеринбург)

	34
	Стружанов В.В. НЕКОТОРЫЕ ОБРАТНЫЕ ЗАДАЧИ, СВЯЗАННЫЕ С ОПРЕДЕЛЕНИЕМ НЕИЗМЕРЯЕМЫХ ВЕЛИЧИН (Екатеринбург)

	35
	Бердников К.В., Стружанов В.В. ЭФФЕКТ ПОРТВЕНА В МОДЕЛИ МАКСВЕЛЛА С ПЕРЕМЕННОЙ ВЯЗКОСТЬЮ (Екатеринбург)

	36
	Вонсач И.П., Стружанов В.В. УСТОЙЧИВОСТЬ РАСТЯЖЕНИЯ НАНОСЛОЁВ (Екатеринбург)

	37
	Бурмашева Н.В., Стружанов В.В. МЕТОД ПРОСТОЙ ИТЕРАЦИИ И УСТОЙЧИВОСТЬ ТРЕХОСНОГО РАСТЯЖЕНИЯ МАТЕРИАЛЬНОГО ЭЛЕМЕНТА В ОДНОЙ СТЕРЖНЕВОЙ СИСТЕМЕ ПРИ ЕЕ ЖЕСТКОМ НАГРУЖЕНИИ (Екатеринбург)

	38
	Коврижных А.М. СДВИГОВАЯ МОДЕЛЬ НАКОПЛЕНИЯ ПОВРЕЖДЕНИЙ В ПРОЦЕССЕ ПОЛЗУЧЕСТИ МАТЕРИАЛА (Новосибирск)

	39
	Стружанов В.В. ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ СООТНОШЕНИЯ ПРИ ТРЕХОСНОМ ДЕФОРМИРОВАНИИ ИЗОТРОПНОЙ СРЕДЫ С ЛИНЕЙНЫМИ УПРОЧНЕНИЕМ И РАЗУПРОЧНЕНИЕМ (Екатеринбург)

	40
	Дудник Е.А., Дудник Д.В., Скоробогатов М.С. ИМИТАЦИОННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ СВЕРХСТРУКТУРНОГО ПРЕВРАЩЕНИЯ В СПЛАВЕ ПРИ НАНОИНДЕНТИРОВАНИИ (Рубцовск)


	Секция 4. СТРУКТУРА И СВОЙСТВА МАТЕРИАЛОВ

Сопредседатели секции С.В. Гладковский, А.В. Макаров

СЕКЦИОННЫЕ ДОКЛАДЫ

	Вторник, 26 апреля


	
	15.00-15.20
	Мышляев М.М. ИЗМЕНЕНИЕ СТРУКТУРНОГО СОСТОЯНИЯ И СВЕРХПЛАСТИЧНОСТИ В СПЛАВАХ НА ОСНОВЕ АЛЮМИНИЯ ПРИ ОБРАБОТКЕ ИНТЕНСИВНОЙ ПЛАСТИЧЕСКОЙ ДЕФОРМАЦИЕЙ (Москва)

	
	15.20-15.40
	Кузнецов В.П., Макаров А.В., Саврай Р.А., Малыгина И.Ю., Поздеева Н.А., 
Киряков А.Е. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ И МАТЕРИАЛОВЕДЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ФИНИШНОЙ ОБРАБОТКИ ВЫГЛАЖИВАНИЕМ КОРРОЗИОННОСТОЙКИХ СТАЛЕЙ НА ТОКАРНО-ФРЕЗЕРНЫХ ЦЕНТРАХ (Курган-Екатеринбург)

	
	15.40-16.00
	Королева Л.Ф., Коковихин Е.А., Смирнова Е.О. ФИНИШНОЕ ПОЛИРОВАНИЕ МЕТАЛЛОВ НАНОДИСПЕРСНЫМИ ТРИБОХИМИЧЕСКИ АКТИВНЫМИ ОКСИДАМИ (Екатеринбург)

	
	16.00-16.20
	Мержиевский Л.А., Карпов Е.В., Авсейко Е.О., Коробейников М.В., Штарклев Е.А. ВЛИЯНИЕ ИОНИЗИРУЮЩЕГО ИЗЛУЧЕНИЯ НА МЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ПОЛИМЕРОВ (Новосибирск)

	Перерыв 16.20 – 16.50


	
	16.50-17.10
	Пугачева Н.Б., Смирнов С.В., Вичужанин Д.И., Афонин Ю.В., Оришич А.М., Черепанов А.Н. СТРУКТУРА И ПРОЧНОСТЬ НЕРАЗЪЕМНЫХ СОЕДИНЕНИЙ, ПОЛУЧЕННЫХ МЕТОДОМ ЛАЗЕРНОЙ СВАРКИ (Екатеринбург)

	
	17.10-17.30
	Бондарь М.П., Карпов Е.В. МЕЗОКОМПОЗИТНЫЙ МАТЕРИАЛ Cu-TiB2: МЕХАНИЗМЫ НАКОПЛЕНИЯ ПОВРЕЖДЕНИЙ ПРИ МАЛОЦИКЛОВОМ ДЕФОРМИРОВАНИИ (Новосибирск)

	
	17.30-17.50
	Пышминцев И.Ю., Костицына И.В., Бирюков А.И., Паршуков В.П. ИССЛЕДОВАНИЕ КОРРОЗИОННОГО ПОВЕДЕНИЯ ХРОМИСТЫХ СТАЛЕЙ ПРИ ПОВЫШЕННЫХ ТЕМПЕРАТУРАХ И ДАВЛЕНИИ СО2 (Челябинск)

	
	17.50-18.10
	Рыжков М.А., Лун-Фу А.В., Акопян Д.Э. АНАЛИЗ ПРИЧИН ОБРАЗОВАНИЯ ПРОДОЛЬНЫХ ТРЕЩИН НА УЧАСТКЕ ГАЗОПРОВОДА ЯМБУРГ – ТУЛА (Екатеринбург)

	Среда, 27 апреля


	
	11.20-11.40
	Буров С.В. ФОРМИРОВАНИЕ СЛОИСТОГО РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ИЗБЫТОЧНОГО ГЛОБУЛЯРНОГО ЦЕМЕНТИТА В ЗАЭВТЕКТОИДНЫХ УГЛЕРОДИСТЫХ СТАЛЯХ ПРИ ГОРЯЧЕМ ДЕФОРМИРОВАНИИ (Екатеринбург)

	
	11.40-12.00
	Горкунов Э.С., Задворкин С.М., Коковихин Е.А., Туева Е.А., Субачев Ю.В., 

Горулева Л.С., Подкорытова А.В. ВЛИЯНИЕ ХОЛОДНОЙ ПЛАСТИЧЕСКОЙ ДЕФОРМАЦИИ ПРОКАТКОЙ НА СТРУКТУРУ И ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИЕ  СВОЙСТВА СОСТАВНОГО МАТЕРИАЛА «СТАЛЬ 12Х18Н10Т – АРМКО-ЖЕЛЕЗО – СТАЛЬ 12Х18Н10Т» И ЕГО КОМПОНЕНТОВ (Екатеринбург)

	
	12.00-12.20
	Пугачева Н.Б., Замятин А.Н., Трушина Е.Б. ОСОБЕННОСТИ РАЗРУШЕНИЯ ДИФФУЗИОННОГО БОРИДНОГО ПОКРЫТИЯ НА ШТАМПОВОЙ СТАЛИ 4Х5МФС ПОСЛЕ ИСПЫТАНИЙ НА ИЗНОСОСТОЙКОСТЬ (Екатеринбург)

	
	12.20-12.40
	Пугачева Н.Б., Гурченко Т.М., Замараев Л.М. ОСОБЕННОСТИ РАЗРУШЕНИЯ ДИФФУЗИОННЫХ БОРИДНЫХ ПОКРЫТИЙ НА МАЛОУГЛЕРОДИСТОЙ И ШТАМПОВОЙ СТАЛИ ПРИ ТЕРМОЦИКЛИРОВАНИИ ПОД НАГРУЗКОЙ (Екатеринбург)

	
	12.40-13.00
	Поздеева Н.А., Макаров А.В., Саврай Р.А., Малыгина И.Ю., Юровских А.С. ВЛИЯНИЕ ФРИКЦИОННОЙ ОБРАБОТКИ НА ТРИБОЛОГИЧЕСКИЕ И МЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ТЕРМОУПРОЧНЕННОЙ КОНСТРУКЦИОННОЙ СТАЛИ (Екатеринбург)

	
	13.00-13.20
	Ничипурук А.П., Ригмант М.Б., Казанцева Н.В., Давыдов Д.И. ИЗМЕНЕНИЕ СТРУКТУРЫ И МАГНИТНЫХ СВОЙСТВ ТУРБИННЫХ ЛОПАТОК ИЗ ЖАРОПРОЧНОГО НИКЕЛЕВОГО СПЛАВА (Екатеринбург)

	
	13.20-13.40
	Смирнова С.В., Гладковский С.В., Жирнов М.А., Богданова Т.П. СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ФРАКТОДИАГНОСТИКИ ДЛЯ АНАЛИЗА ПРЕДЫСТОРИИ НАГРУЖЕНИЯ И ДЕГРАДАЦИИ СТРУКТУРНОГО СОСТОЯНИЯ КОНСТРУКЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ

(Екатеринбург)

	
	13.40-14.00
	Миронов В.И., Кузнецов А.В., Емельянов И.Г., Якушев А.В. РАЗВИТИЕ УСТАЛОСТНОЙ ТРЕЩИНЫ В ПЛАСТИНЕ ИЗ СЕРОГО ЧУГУНА (Екатеринбург)

	Четверг, 28 апреля



	
	9.00-9.20
	Горкунов Э.С., Задворкин С.М., Горулева Л.С., Туева Е.А., Подкорытова А.В., Веселов И.Н. ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА КОНСТРУКЦИОННОЙ СТАЛИ 09Г2С, ПОДВЕРГНУТОЙ РАВНОКАНАЛЬНОМУ УГЛОВОМУ ПРЕССОВАНИЮ (Екатеринбург)
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